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Metodicky list — Pro¢ kov studi vice nez plast?
Autor: Michal Vavros (2020)

Téma: Tepelna vodivost kovu, plastu a vakua (ucivo: tepelné vlastnosti latek)

Forma vyuky: Skupinové (dvouclenné skupiny)

Casova naro¢nost: 45 minut

Cilova skupina Ziki: 2. roénik SS

Material pro jednu skupinu Zaki: pracovni list (zadani ulohy), termovizni kamera, kostky
ledu, dva plastové kelimky, dvé desticky pfiblizné stejnych rozmérti — plastova a kovova
Realizace BOV v praxi:

e Ucitel rozda vsem dvouclennym skupindm zakt zadani urovné 4 — motivacéni text,
osnovu pracovniho listu (vyzkumny problém, pottebné pomicky, postup a vysledky
pozorovani), ostatni pomucky jsou zakam k dispozici v uc¢ebné.

e Zaci zaGinaji fesit tlohu v trovni 4. Po 10 minutach provadi ugitel kontrolu. P
neusp&ném feeni Girovné 4 nasméruje badani zakd. Zak zagina fesit Gilohu v Grovni 3
(dopliuje potfebné pomicky, postup a vysledky pozorovani).

e Po 10 minutach provadi ucitel dalsi kontrolu. Pfi netispéSném feSeni urovné 3, ucitel

poskytuje postup. Zak zagina fesit ulohu v trovni 2 (dopliuje vysledky pozorovani).
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Proc¢ kov studi vice nez plast”?

Teplo. In: Fotobanka Zdarma - PxHere [online]. [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://pxhere.com/cs/photo/475760
Teplo. In: Fotobanka Zdarma - PxHere [online]. [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://pxhere.com/cs/photo/1597411
Teplo. In: Fotobanka Zdarma - PxHere [online]. [cit. 2020-11-15]. Dostupné z: https://pxhere.com/cs/photo/1297271

Ze své zku$enosti vime, Ze jsou nékteré materialy, které jsou z hlediska dotyku a
teploty prijemnéjsi. Napr. na bosé nohy je lepsi koberec nez dlazba, nebo kovova Zidle
nas vice studi nez plastova. Latky se stejnou teplotou se nam na dotyk zdaji rizné
teplé. Cim je to zplisobeno?

Pro nalezeni reseni navrhnéte experiment, kterym bychom mohli vizualizovat
rychlost prohrivani kovové a plastové destiCky a porovnat tak jejich rozdilnou

tepelnou vodivost.

Autor motivagniho textu: Vavros (2020)
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Vyzkumny problém a jeho feseni

Experimentalné ovérit tepelnou vodivost (rychlost prohfivani nebo chladnuti)
materialu z kovu (Zelezné a médéné) a plastové desticky.

Potiebné pomiicky
(Zde napis, které pomiicky a chemikalie budes k reseni probléemu pozadovat).

Termovizni kamera, kostky ledu, dva plastové kelimky, dvé desti¢ky pfiblizné stejnych
rozméru — plastova a kovova,

Postup

(Zde napis zkracene v bodech postup reseni problému).
Prohtivani kovové a plastové desticky

1. Soucasné polozime jednu dlai na kovovou desti¢ku a druhou dlail na plastovou desti¢ku a
po dobu pfiblizné 20 s pozorujeme obé¢ desticky termovizni kamerou.

2. Podobné mizeme uspotadat dalsi pokus. Pfipravime si dvé misky, ve varné konvici teplou
vodu a dva kovové platy (zelezny a médény). Misky naplnime vodou, jednu o teploté 20
°C a druhou o teploté 80 °C. Ob¢ misky propojime kovovymi platy. Termovizni kamerou
pak pozorujeme vedeni tepla v obou kovovych predmétech.

3. Dalsi pokus miizeme uspotadat analogicky, misto vody do jedné misky vlozime nékolik
kostek ledu. Oba kovové platy pak pozorujeme termovizni kamerou.

Ve vsech ptipadech na displeji termovizni kamery pozorujeme obrazce a jejich zmény
v disledku vedenim tepla (postupné prohtfivani nebo ochlazovani) i rychlost téchto zmén.

Vysledky pozorovani
(Zde napis a zduvodni vysledky své prdace).
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Doplnujici ukol

Fyzikalni veli¢ina, ktera zkoumanou vlastnost popisuje, se nazyva tepelna vodivost.

V tabulkach nebo na internetu vyhledejte tepelnou vodivost nékterych materiala (kovy, plast).
Na zaklad¢ analyzy hodnot tepelné vodivosti vyberte materialy vhodné pro rychlé Sifeni tepla,
napf. v topidlech, nebo naopak materidly, vhodné jako tepelné izolanty.

Muze ruka slouzit jako spolehlivé ¢idlo pro méteni teploty?
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termocitliva folie

plastova desticka kovova desticka

termocitliva folie

plastova destic¢ka kovova desticka

Tabulka tepelné difuzity:

latka a/m? - s

med 11.3 - 10

hlinik 9.8 -10-°

mosaz 3,7-10-°

zelezo 2,310

sklo 3.4-107
polystyren (nepénény)| 9,2 - 10"
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